Estudo em termoanalise da blenda P
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O objetivo deste estudo & fornecer uma analise da

blenda polimérica PC/PMMA  dopada com
Diaguatris(tenoiltriflucroacetonato) de  eurdpio{lll}
(Eutta)y.2Hz0. Eslas blendas possuem a vantagem
de serem materiais simples e baratos. A
miscibilidade de um policarbonato (PC) com
polimetacrilato de metila (PMMA) possue grupos
contendo atomos de oxigénio que séo bases duras
de reatividade com ajuda na identificaglo. Amostras
de mistura de PC/PMMA que tem proporgao 20/80 e
40/60, foram dopadas, (Eutta);.2H,0 e desta
solugéo foi feito um filme fino através do método de
derramamento, Os fiimes finos foram analisados por
Calorimetria de Varedura Diferencial, DSC, e
Analise Termogravimétrica, TGA a fim de

caracterizar & sua eslabilidade 1érmica e suas
propriedades fisicas,

Com a andlise termogravimétrica (TGA/DTG) em
sistema TGA/SDTA-851° Metter- Toledo sob as
condigdes: 25°C—700°C, com fluxo de 10°Cmin’'de
Nz Observamos que a mistura PC/IPMMA (40/60)
possui uma maior estabilidade sendo que sua
lempearatura de degradagio & maior que a mistura
PC/PMMA (20/80) como mostrado na figura 1,
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Figura 1. TGA da mistura PC/PMMA (40/60) e
PC/PMMA, (20/80).

Com a calorimetria de varredura diferencial (DSC)
em sistema DSC-822° Metier - Toledo, sob o
programa de aquecimento de 0°C — 300°C, com
fluxa de nitrogénio de 10°Cmin”'em cadinho fechado
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MA dopada com complexo luminescente de eurépio,
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de aluminio foram analisadas as propriedageg
fisicas do novo material. Como mostradas na figyr -
2.
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Figura 2. DSC da mistura PC/PMMA (20/80) &
PC/PMMA {40/60). &

A blenda dopada apresenta maior estabilidade
térmica quando comparada & blenda ndo dopata.
Os resultados de ponto de fusdo das blendas
indicam & modificagio da blenda pela combinago
com o complexo dopante uma vez qus houvé
deslocamento dos wvalores de cerca de 1

Andlises complementares estdo sendo leitas @ fil
de provar que a dopagem se estabelece atraves da
substituigio das moléculas de agia do dopante pelé
parte polimérica através do oxigénio. 4
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